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ECHANTILLON PRESENTEE

Description échantillon:

Chaise empilable, structure en acier et assise en une seule piéce en polypropyléne

Référence: KABI

Date de présentation: 08/05/2018
DETERMINATIONS DEMANDEES

e AMEUBLEMENT - EVALUATION DE LALLUMABILITE DES MEUBLES
REMBOURRES - PARTIE 1: SOURCE DALLUMAGE: CIGARETTE EN
COMBUSTION.

Norme: UNE-EN 1021-1:2015

e AMEUBLEMENT - EVALUATION DE LALLUMABILITE DES MEUBLES
REMBOURRES - PARTIE 2 : SOURCE D’ALLUMAGE : FLAMME EQUIVALENTE A
CELLE D'UNE ALLUMETTE.

Norme: UNE-EN 1021-2:2015

Dates de réalisation: Du 08/05/2019 au 22/05/2018

Ce rapport est une traduction du rapport no.IN-00954/2018 émis par LEITAT le 22 mai 2018.
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environnementales, tenant en compte la réduction de la consommation des ressources naturelles, la réduction de la

production de déchets et de I'émission de polluants dans I'eau et I'air, ainsi que ['utilisation des meilleures techniques

Le/lLes test/s qui sont recueilli/s dans ce rapport ci-présent a/ont été réalisé/s selon les criteres de bonnes pratiques
disponibles & la disposition de notre laboratoire
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Le rapport ne témoigne pas, par-dela de/s échantillon/s présenté/s pour sa réalisation ou analyse qui sont détenus par le laboratoire, selon les méthodes et conditions énoncées dans le rapport, limitant & ces événements la
responsabilité professionnelle et juridique du Laboratoire. Sauf indication contraire, le/s échantillon/s a/ont été choisi/s par le demandeur. Le/s échantillons du test sera/seront conservé/s a LEITAT pendant un mois a compter de la
date d’émission du résumé sauf spécifications Iégales, réglementaires ou exprimées dans le résumé indiquant une plus longue période. Toute réclamation sur le rapport devra étre réalisée dans les délais de conservation de/s
échantillon/s présenté/s, exonérant le Laboratoire de toute responsabilité a défaut de ce mode de procédure. Ce rapport d’'essai ne peut pas étre reproduit, ni en totalité ni en partie, ni étre utilisé a des fins publicitaires, sans
I'approbation écrite du Laboratoire. Ce Laboratoire n'est pas responsable dans tous les cas, de l'interprétation ou de I'utilisation abusive de ce document. Les incertitudes associées aux résultats du test sont disponibles pour le client
le cas échéant. Les feuilles d’essais de portant pas la marque ENAC ne sont pas inclus dans la portée de I'accréditation.
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AMEUBLEMENT - EVALUATION DE L’ALLUMABILITE DES MEUBLES REMBOURRES -

C PARTIE 1: SOURCE D’ALLUMAGE: CIGARETTE EN COMBUSTION.

Norme: UNE-EN 1021-1:2015

Etendue: Cette norme européenne décrit une méthode d'essai pour évaluer l'inflammabilité des
différentes combinaisons de matériaux, tels que des revétements et des charges utilisées dans
les sieges rembourrés, lorsque la source d'allumage est une cigarette allumée.

Equipement utilisé: Banc d’essai; Chronométre; Cigarette; Anémométre
Conditionnement des éprouvettes: 24 heures a (23 £ 2)°C et (50 £ 5)% h.r.

Conditions d’essai:

Prétraitement des échantillons: Pas nécessaire

Atmosphere d’essai: (10-30)°C - (15-80)% h.r.

Source d'ignition: Cigarette

Vitesse de l'air: < 0,2 m/s

Dimensions éprouvette: 600mm x 40mm

Vitesse de combustion de la cigarette: (7,5 + 2,0) min./40 mm

Résultats:

CRITERES DE COMBUSTION N°1 N°2 N°3
Combustion dangereuse accélérée NON NON NON
Assemblage d'essai consumé NON NON NON
Combustion jusqu'aux extrémités NON NON NON
Combustion dans I'épaisseur NON NON NON
Combustion pendant plus d’'une heure NON NON NON
:'Der)ei:;r;cnef?nea Icombustion progressive au cours de NON NON NON
CRITERES D’ALLUMAGE N°1 N°2 N°3
Présence de flammes NON NON NON
REMARQUES: ---

Note: "Les résultats des tests indiquent seulement évaluer l'inflammabilité d'une combinaison
de matériaux dans des conditions de test spécifiques, ne sont pas destinés a évaluer le risque
potentiel d'incendie complet des matériaux utilisés."
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AMEUBLEMENT - EVALUATION DE L’ALLUMABILITE DES MEUBLES REMBOURRES -
PARTIE 2 : SOURCE D’ALLUMAGE : FLAMME EQUIVALENTE A CELLE D’UNE ALLUMETTE.

Norme: UNE-EN 1021-2:2015

Etendue: Cette norme européenne décrit une méthode d'essai pour évaluer l'inflammabilité des
différentes combinaisons de matériaux, tels que des revétements et des charges utilisées dans
les siéges rembourrés, lorsque la source d'allumage est une petite flamme.

Equipement utilisé: Banc d’essai; Chronométre; Anémomeétre; Régulateur de flamme

Conditionnement des éprouvettes: 24 heures a (23 £ 2)°C et (50 + 5)% h.r.

Conditions d’essai:

Prétraitement des échantillons: Pas nécessaire

Atmosphére d’essai: (10-30)°C - (15-80)% h.r.

Source d’ignition: Flamme équivalente a celle d'une allumette, brdleur a tube avec jet de gaz
butane de (45 + 2) ml/min. a (25 + 3)°C

Vitesse de l'air: < 0,2 m/s

Hauteur de la flamme: 35 mm a 25°C

Temps d’application de la flamme: (15 £ 1) s

Résultats:

CRITERES DE COMBUSTION N°1 N°2 N°3
Combustion dangereuse accélérée NON NON NON
Assemblage d'essai consumé NON NON NON
Combustion jusqu'aux extrémités NON NON NON
Combustion dans I'épaisseur NON NON NON
Combustion pendant plus d’'une heure NON NON NON
Féi:%r;cr?f?nzlcombustlon progressive au cours de NON NON NON
CRITERES D’ALLUMAGE N°1 N°2 N°3
Combustion dangereuse accélérée NON NON NON
Assemblage d'essai consumé NON NON NON
Flammes jusqu'aux extrémités NON NON NON
Flammes dans toute I'épaisseur NON NON NON
Flammes présentes pendant plus de 120 s NON NON NON
REMARQUES: ----

Note: "Les résultats des tests indiquent seulement évaluer l'inflammabilité d'une combinaison
de matériaux dans des conditions de test spécifiques, ne sont pas destinés a évaluer le risque
potentiel d'incendie complet des matériaux utilisés."
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ANNEXE 1 : ECHANTILLONS TESTES

e AMEUBLEMENT - EVALUATION DE L’ALLUMABILITE DES MEUBLES REMBOURRES
- PARTIE 1: SOURCE D’ALLUMAGE: CIGARETTE EN COMBUSTION.
Norme: UNE-EN 1021-1:2015
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e AMEUBLEMENT - EVALUATION DE L’ALLUMABILITE DES MEUBLES REMBOURRES

- PARTIE 2 : SOURCE D'ALLUMAGE : FLAMME EQUIVALENTE A CELLE D'UNE
ALLUMETTE.

Norme: UNE-EN 1021-2:2015
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